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GAMAEQ-STR
12K 300 g/m” TEK YONLU
KARBON KUMAS

GAMA EQ-STR KARBON KUMAS, yUksek
dayaniml karbon fiberlerden dokunmus,
dusuk agirlik ve yiksek mukavemet
kombinasyonu sunan ileri teknoloji bir
kompozit takviye Grunudur.

Ambalaj Olciileri

Genislik: 500 mm veya 1000 mm
Uzunluk: S0 m

KULLANIMI:
Epoksi recine (GAMA EQ-STR KUMAS EPOKSI) ile ylizeye yapistirilarak digtan
guglendirme elemani olarak kullanilr.

KULLANIM ALANLARI: PERFORMANS OZELLIKLERI
e Sistem ve Yapi Diuizenlemeleri e Basit, esnek ve ekonomik bir gi¢lendirme yéntemi
o Sistem dlUzenlemeleriigin e Kolon, duvar, silo, baca, kemer déseme gibi kavisli
o Yapinin kullanim amacindaki degisiklikler icin yuzeylerde bile kolay uygulama )
e Taslyici Elemanlarin Gliglendirilmesi DlsUk agirlik ve ince uygulama kalinligi

Korozyona ugramaz
Hizli uygulama
Cevreye en az rahatsizlik

o Betonarme ve yigma tasiyici yapilarin egilme,
eksenel ve kesme gerilmelerine karsi
glglendirilmesi

o Kolon ve duvarlarin dayanim ve stnekliginin
artirilmasi

o Kolonlarin eksenel yuk kapasitesinin “sargilama” BT A DT o SR IR T R e
yontemiile artirilmasi

e YUk Kapasitesinin Artirilmasi

o Kullanici yUklerinin artirilmasi

® Malzeme ve Donati Onarimi

o Korozyona ugramis veya eksik ¢elik donatinin
yerine ikame edilmesi

e Dayanikhlik ve Standartlara Uygunluk
o Hizmet &mrinin ve dayanikliidin artirilmasi
o Guncel standartlara uygunluk saglanmasi
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YUZEY KOSULLARI VE HAZIRLIK:

* Beton ve yigma yapilar:
o Taslyicl, kuru, temiz, yag ve tozdan arindiriimig olmali. Uygulama 6ncesi taglama veya
kumlama ile yuzey hazirlanmali.
o Beton nem orani < %4 olmal.
o Hazirlanmig beton ylizeyin gekme dayanimi 2 2 N/mm? olmali (min. 1.5 N/mm?).

UYGULAMA:

» Epoksiyapistirici karisim ve kosullari, GAMA EQ-STR KUMAS EPOKSI teknik féyline gore
uygulanir.
GuUglendirme galigsmalari, iyi egitimli ve deneyimli uzmanlar tarafindan gergeklestirilmelidir.
Kdéselerdeki minimum guglendirme yarigapi: > 25 mm
Lif ydnUnde, Ust Uste binen uzunluk en az 150 mm olmalidir. Enine yonde Ust Uste binme
gerekmemektedir.

SAGLIK ve GUVENLIK:

* Epoksiregine ile caligirken koruyucu elbise, gozlUk, maske ve eldiven kullaniimali.
* Uygulama egitilmis uzman kigilerce yapilmali.
* EQ-STR urunleri sadece endustriyel kullanim icindir.

Y1 N QA A Re7/001 47 8 EPOKSi TUKETIM ONERISI (1 m?)

300 g/m? Karbon Kumas :

AQirlik 300g/m* 1300~1500g GAMA EQ-STR KUMAS EPOKSI
Cekme Dayanimi 2 4200 N/mm?

Elastisite ModUlU = 230,000 N/mm?

Kalinlik 0.30 mm

Mekanik degderler kullanilan elyafa aittir. Hesaplamalar igin
sistem testlerine bakiniz.
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